MITOL, tovarna lepil,d.d. Sezana

LEIRAS
A MEKOL 1001 diszperzids ragaszté puhafa ragasztasara.

FELHASZNALASI TERULET
- furnérozas

MUSZAKI ADATLAP

MEKOL 1001

fellileti ragasztashoz és furnérozashoz

- fellilet ragasztas nagyfrekvencias préseken, polistirén ragasztasa fara és mas porézus anyagokra

- forgacslapok és egyéb rostos lapok fellileti ragasztasa

- szerelési ragasztasok (kézi csapolas, stb.)
- fakeretek készitése
- puhafa szélességi és vastagsagi ragasztasa

A RAGASZTO TULAJDONSAGAI

kétéanyaga

szin

kotési id6

viszkozitas 20°C-on

(ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. 5/20 ford./perc™)
pH érték (1ISO 976)

kréta pont

polivinilacetat polimer vizes diszperzioja
fehér, a szarazfilm attetszé
kbzepesen gyors

10 500 - 13 500 mPa s
kb. 6,6
kb. 5°C

nyitott id6 20°C-on, 65 %-os relativ paratartalom mellett, bikkfan, 10 %-os nedvességtartalommal

- 100 g/m? ragaszt6 felhordasa mellett
- 200 g/m? ragaszto felhordasa mellett
jelélés

HASZNALATI UTASITAS

kb. 4 perc

kb. 12 perc

nem sziikséges, nincs a veszélyes
anyagok kézé besorolva

Javasoljuk, hogy a ragasztét hosszabb ideig tartd tarolaskor hasznalat elétt j6l keverje fel.
A ragasztando fellletet alaposan elé kell késziteni- a ragasztét egyenes, sima, szaraz, portalanitott,
zsirtalanitott vagy mas szennyez&déstél mentes felliletre viszik fel.

A ragasztot
felhordé hengerek, fuvokak ...
felileten egyenletesen eloszlatva hordjuk fel.

kézzel vagy géppel,

mas hagyomanyos felhordé készilékkel (ecset, mianyagfésd,
) hordjuk fel. A ragasztét csak az egyik oldalra, vékony rétegben, a teljes

Igényes megmunkalashoz javasoljuk a ragaszto kétoldalu felhordasat.

Ugyanakkor a tul sok ragaszto felhordasa meghosszabitja a ragasztandé fellletek préselési idejét.

A ragasztandé fellleteket a ragasztd nyitott idejének lejarta elétt kell dsszeilleszteni. Furnérozaskor
pedig a ragaszto nyitott idejének lejarta el6tt a ragasztando fellleteket 6ssze kell préselni.

Optimalis munkafeltételek:

- a ragasztd, a ragasztando anyagok és a kérnyezet hémérséklete

- relativ paratartalom
- a faanyag nedvességtartalma
- a ragaszt6 felhordasa
e furnérozas
e szerelési ragasztas
- préselési nyomas
e furnérozas
e laminat fellileti ragasztas

18-20°C
60 -70 %
8-10%

100 - 150 g/m?
150 - 200 g/m?

min. 0,2 N/mm?
min. 0,5 N/mm?
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A préselési id6:

a kornyezet, a ragaszté és a ragasztandé anyagok h&mérsékletétdl, a fa nedvességtartalmatol és
fajtajatol, a préselési nyomastdl és a felhordott ragasztdé mennyiségtdl fligg. A felsorolt optimalis
munkafeltételek mellett az alabbi préselési id6ét javasoljuk:

minimalis
furnérozas (vastagsag 0,6 - 0,8 mm) 20°C-on 25 - 30 perc
50°C-on 8 -12 perc
fellleti ragasztas (laminat, két forgacslap) 20°C-on kb. 30 perc
(laminat) 50°C-on kb. 10 perc
puhafa szélességi és vastagsagi ragasztas 20°C-on kb. 30 perc
50°C-on kb. 8 perc

Magas nedvességtartalmu fa ragasztasakor, nagyobb mennyiségl ragaszté felhordasakor, és/vagy az
el6irtnal alacsonyabb hémérsékleten valé ragasztaskor ennek mefeleléen kell meghosszabbitani a
préselési id6t.

A ragasztast nem szabad 15°C alatti hdmérsékleten elvégezni.
A ragasztott anyagok 24 éra mulva megmunkalhatok.

TISZTITAS

A gépet és a szerszamokat vizzel lemossuk, még mieldtt a ragaszté megszaradna.
KISZERELES

mianyag dézis 1 kg nettéd

mianyag kanna 5 kg netto

milanyag kanna 15 kg nettd

milanyag kanna 30 kg nettd

egyéb kiszerelési egységek — megallapodas szerint

TAROLAS
Eredeti zart csomagolasban +5° és +25°C kozotti hdmérsékleten.
Fagyérzékeny!

Az el6iras szerint tarolt termék legalabb 12 hénapig felhasznalhato.
Hosszabb ideig tarto tarolas esetén javasoljuk a ragasztot felhasznalas el6tt felkeverni.

A termékeinkre vonatkozo és fent leirt informaciok és javaslatok eddig megszerzett sajat tapasztalataink, laboratériumi bevizsgalasok, gyakorlati
alkalmazas az alapja.

Biztositjuk termékeink min6ségének allandésagat, valamint a miszaki specifikaciéval 6sszehangolt paramétereket. Miiszaki tanacsadd szolgalatunk
az On rendelkezésére all. A vevét pedig arra kotelezi, hogy termékeinket sajat felhasznalasi teriiletén (eljarés, anyagok) is probélja ki. A
prébakisérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy mas szallitd esetében is.

Mivel termékeinket kiilbnb6z& anyagokkal egydtt és valtozé munkakérimények kozott hasznaljak, amire nincs kihatasunk, szdbeli ajanlat, vagy mas
korilmény miatt keletkezé kévetkezményekért nem vallalunk felelésséget.
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